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5 Sigla DIN PO PAG PP PEAD | UHMW
g PI PTFE PEEK PET PAG6 PAG6 | compolimero |  Fundido
. Aditivos & Cores ben | Them e
h Temperatura maxima
. e tso continuo. | °C 300 260 250 110 100 100 100 100 100 90 100
§g | CondutividadeTérmica | wrem| 0,22 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,31 0,24 022 053043 | 041
| e | agc | 104 1 0,32 1,1 1,7 17 15 1.7 1.7 1.7-2 184
e calor (HDT) °oC 5 116 187,8 235 160 188
a 66psi (ASTM D 648)
e AR T 2,18 1,32 1,37 1,13 1,14 1,41 115 142 1095096 | 093
Resisténcia 2 8
GG 25 92 81 85 90 65 85 25 20
El a R
iy (DN 53 452 o 9 500 50 70 150 40 40 3 >50 >50 >350
£5 “emeseingio | Mpa| 4000 700 3600 2800 3200 3200 3100 3300 1300 100 600
&= et Mpa| 4000 4100 00 800
D Rockwell R126 R119 R120
(ASTM D 785) M99 R117 M10@ M79 M80 R118 R90
Resisténcia a flexa P
AsTMD790) | P-SI- 24600 15000 15700 17000 13000 13500 7000
£, o omes desecaso | ©F 3,1 2,1 3,2-3,3 3,2 3,7-7 3,65 3,5 3,7 2,25 2,4 3
55 | ot tmene s || 20 48 20 60 20-50 28,30 >50 50 >40 >50 45
X Resisténcia as correntes L. KA3C CTI 600 CTI KA 3 KA 3 KB>600
e ey | KB>600 K350 600 KA 3D KA 3o KA 3D KA 3 KA3c KC>600
it oS3 5 | % 3,6 0,5 0,5 9,5 8,5 0,5 6-7 0,03
g Resisténcia as (+) + + . _ _ - - - - -
int.empé’ri.es
Acldosu(/ietlco + + + + + + + (+) + +
Bezeno + + (+) + + + + (+) (+)
g, Acido Citrico + + + + (+) +) +) (+) - +
Be Etanol 96% + + + + + + + + + +
[Xe}
* Gasolina + + + + + + + + (+) (+)
Solugéo de hidréxid
*de Sodio 5% * ¥ ¥ ¥ ¥ * *
Acidog%l:/‘l’fﬂrico (+) + + _ + + + (+) + +
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